
 

 
 

 

 

 

 

 

Конфигурация с параболическим зеркалом  

и экваториальной щелью Соллера для перехода  

в геометрию скользящего пучка. 
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Рентгенограммы тонкой пленки ZnO толщиной 60 нм на подложке из 

монокристаллического кремния (100), измеренные в геометрии 

Брэгга-Брентано (красная линия) и в геометрии скользящего пучка 

(черная линия).  
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 Программное управление юстировкой 
 
 Юстировка угла поворота монохроматора Θ; 
 Юстировка высоты монохроматора Z; 
 Выделение Kα1 линии; 
 Обеспечение радиационной безопасности 
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Сравнение рентегнограммы корунда, измеренной в режиме постоянной щели (красный) и в режиме 

постоянной площади на образце (синий) 
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